МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Тест 1.  Текстильные волокна. Прядение

1. По своему происхождению волокна подразделяются на:
а) натуральные и искусственные; 

б) животного и растительного происхождения; 

в) натуральные и химические.
2. Волокна, из которых изготавливают пряжу, нитки, тка​ни, называют: 

а) швейными; 

б) текстильными; 

в) прядильными.
3. Установите соответствие:

	1. Растительные волокна

2. Искусственные волокна

3. Волокна животного происхождения

4. Синтетические волокна

5. Минеральные волокна 
1 ___,   2___,    3 ___,    4 ___,  5 ___.

   
	А. Хлопок

Б. Асбест

В. Лавсан

Г. Шерсть

Д. Вискоза



4. Ткань, из какого волокна не горит в огне:
а) асбест;
      б) вискоза;        в) ацетат.                                          
5. В процессе прядения получают: 

а) волокна и пряжу; 

б) пряжу и нитки; 

в) текстильные волокна.
6. Определите верную последовательность получения пряжи:

а) волокно – ровница – лента – пряжа;  

б) волокно – лента – ровница – пряжа;

в) волокно – нити – пряжа.

7. Ровница отличается от пряжи тем, что в ней волокна:

а) не скручены;       б) скручены;      
в) скручены и намотаны на катушку.

8. Процесс прядения состоит из:

а)
разрыхления, трепания, чесания, выравнивания и вытягивания;

б)
смешивания, трепания, разрыхления, выравнивания и вытягивания;

в)
трепания, разрыхления, чесания, выравнивания и вытягивания;

г)
выравнивания и вытягивания, разрыхления, смешивания, трепания.

9. Какое волокно было первым для производства ткани:

а) хлопок;           б) лен;          в) шерсть;           г) шелк. 

10. Первая машина для прядения называлась: 

а) «веретено»;        б) «помощница»;        в) «калауротка».

