Тест 3.  Строение ткани
1. Ткань изготавливают из:

а) пряжи, получаемой из волокон;  

б) волокон, получаемых из пряжи; 

в) волокон, получаемых из нитей.

2. Для улучшения качества ткани при подготовке нитей основы их:

    а) шлихтуют;             в) скручивают;    

б) расчесывают;        г) раскручивают.

3. Неосыпаемый край ткани называется:

а) основа;                   в) кромка;  

    б) уток;                       г) ширина ткани.

4. Кромка ткани образуется в результате: 

а) частого расположения нитей утка по краям; 

б) частого расположения нитей основы по краям; 

в) обработки краев ткани специальным клеевым раствором.
5. Назначение кромки:
а) предохраняет края ткани от осыпания;       

б) предохраняет ткань от растяжения;
           

в) определяет длину ткани;

г) определяет ширину ткани.
6. Какие нити в ткани называют основными?
а) идущие поперек ткани; 

б) идущие под углом; 

в) идущие вдоль ткани.
7. Нити основы по сравнению с нитями утка: 

а) более крученые, ровные, гладкие;   

б) более мягкие, гибкие, ровные; 

в) менее ровные, гладкие, прочные.

8. Расстояние от кромки до кромки называется:
     а)  длиной ткани;
 
    б) шириной ткани;    

    в) толщиной ткани.                                 
9.  Долевая нить в ткани определяется по:
а) сминаемости;
                                           
б) направлению рисунка;
в) растяжимости;

     г) прочности ткани;

     д) кромке.
10. Толстая, пушистая, извитая, неравномерная по толщине, слабо скрученная, мягкая, поддаётся растяжению, при резком растяжении ткани издаёт глухой звук. Какая нить в ткани соответствует этим качествам? 
