Тест 4.  Отделка ткани
1. Выберите все правильные ответы. К операциям предварительной отделки тканей относятся:  

а) отбеливание; 

б) крашение; 

в) опаливание; 

г) прядение; 

д) печатание;

е) расшлихтовка.

2. Определить последовательность заключительной отделки ткани:

а) аппретирование;      

б) каландрирование;     

в) ширение; 

г) специальная обработка ткани.                      

1 ___;    2 ___;    3 ___;    4 ___.

3. Ткань подвергают каландрированию для:

а) придания гладкости;
             в) разглаживания, придания блеска;

б) устранения перекосов;
    г) придания стандартной ширины.
4. Печатание – это:
    а) поглощение из раствора красящего вещества;

 б) процесс нанесения цветного рисунка красителями;

 в) создание на поверхности ткани ворса;
    г) удаление с поверхности ткани выступающих кончиков волокон.
5. Выберите все верные ответы. Ткань по способу отделки бывает:

а) суровая;              б) ворсовая;                       в) гофрированная;  

г) отбеленная;        д) гладкокрашеная;          е) опаленная;   

ж) набивная;          з) пестротканая;
               и) драпированная.

6. Если в ткани нити основы окрашены в один цвет, а нити утка в другой, то ткань называется: 

а) с печатным рисунком;       б) суровой;       в) пестротканой.
7. Выбрать признаки, по которым определяют лицевую и изнаночную стороны тканей:

1) гладкая, 

2) матовая, 

3) яркий цвет, 

4) шероховатая, 

5) много узелков и ворсинок, 

6) нечеткий рисунок, 

7) бледный цвет, 

8) блестящая, 

9) видны обрывы нитей и петельки, 

10) хорошо виден узор.

	Лицевая сторона
	

	Изнаночная сторона
	


8. Ткань, прошедшую отделку, называют: 
    а) готовой;         б) выпускной;           в) окончательной.
9. Мерсеризация это отделка тканей для придания ей:
    а) прочности и несминаемости;   б) шелковистости, блеска и прочности;
 в) непромокаемости.
10. Родиной крашения тканей считают:
 а) Индию и Китай;       б) Египет и Судан;       в) Иран и Сирию.
