ТЕСТ 2.  Производство и ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей

1. Совокупность операций, в результате которых из волокнистой массы получают пряжу, называют процессом: 
    а) ткачества;         б) прядения;            
в) отделки.
2. Волокна, поступившие на текстильные предприятия в плотно спрессованных тюках, подвергают: 

    а) трепанию и выравниванию; 

    б) очистке и рыхлению;      

    в) рыхлению и трепанию.

3. Установите соответствие между видом волокна и его происхождением:
    а) лубяное;                                     1) хлопок;         
    б) семенное.                                   2) лён;         
                                                            3) крапива.
4. Прочность хлопка зависит от:
    а) степени зрелости;    
    б) длины волокна;   
    в) цвета волокон.

5. Первичная обработка хлопка-сырца состоит из операций:
    а) очистка от пыли – прессование - наматывание; 

    б) отделение от семян - очистка от мелких примесей - прессование; 

    в) очистка от листьев -  прессование - крашение.

6. Стебли льна после очесывания коробочек с семенами:
    а) мнут -  прочесывают -  скручивают;
    б) мочат -  растягивают - просушивают;
    в) мочат – просушивают - мнут.
7. Классификация льняных тканей:
    а) декоративные, подкладочные, столовые, платочные, одежные;
    б) столовые,  полотенечные, одежные, декоративные, прикладные;
    в) бельевые, декоративные, прикладные, одежные, одеяльные.
8. Какие ткани используют в основном для пошива нательного белья, летней, домашней, спортивной одежды?
    а) шерстяные;         б) льняные;               в) хлопчатобумажные.
9. К хлопчатобумажным тканям относятся:
    а) сатин, бязь, батист;     

    б) бязь, батист, лавсан;      

    в) сатин, бязь, капрон.
10. Льняные ткани вырабатывают:
    а) чистольняными и полульняными;
    б) только чистольняными;
    в) только полульняными.
