МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Тест 1.  Волокна животного происхождения, их получение

1. В составе волокон шерсти содержится  белковое вещество:
    а) серицин;           б) кератин;            в) целлюлоза.
2. Ангорскую пряжу получают из шерсти:

    а) овцы;       б) верблюда;      в) козы;      г) ламы.

3. По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на:

    а) шерсть, подшерсток, пух;
    б) мёртвый волос, ость, переходный волос, пух;

    в) ость, переходный волос, подшёрсток, пух;

    г) жёсткое волокно, переходный волос, подпушек, пух.

4. Определить последовательность первичной обработки волокон шерсти, проставляя номер операции:

    а) промывают с мылом и содой, удаляя грязь;  

    б) сушат горячим воздухом;

    в) разрыхляют, удаляют сор;   

    г) сортируют по качеству.

       1 ___;     2 ___;     3 ___;     4 ___.
5. Волокна натурального шёлка – это продукт выделения желёз:

    а) дубового шелкопряда;                в) тропического паука;

    б) непарного шелкопряда;              г) тутового шелкопряда.

6. Стадии развития тутового шелкопряда:

    а) куколка;     б) бабочка;     в) грена;     г) гусеница.

    1 ___;     2 ___;     3 ___;     4 ___.

7. Коконная нить шёлка представляет собой склеенные между собой:  
    а) две шелковины;     
   б) три шелковины;      
   в) четыре шелковины.

8. Кисточка с расходящимися извитыми волоконцами - такой вид имеют волокна:       

    а) шерсти;         б) шёлка;           в)   хлопка;        г) льна.

9. Натуральный шелк относится к группе волокон:

    а) целлюлозных;       б) минеральных;         в) белковых.

 10. Установите соответствие между волокнами и их происхождением:

1. Растительные волокна.                                А. Хлопок         Д. Шерсть

2. Искусственные волокна.                              Б. Асбест          Ж. Вискоза

3. Волокна животного происхождения.         В. Лён                З. Полиэстер        

4. Синтетические волокна.                              Г. Лавсан          И. Ацетат
5. Минеральные волокна.                                К. Шёлк натуральный           

       1 ___;     2 ___;     3 ___;     4 ___;     5 ___.
