Тематический контроль
1. Шелкопряды питаются:
    а) листьями шелковицы;     б) плодами шелковицы;  

    в) цветами тутового дерева.
2. Волокна шерсти имеют особое свойство - … :

а) прочность;     б) блеск;     в) свойлачиваемость.

3. ВТО чистошерстяных тканей выполняют при температуре:

а) 150-170ºС;       б) 180-190ºС;       в) 200-220ºС.

4. Ворс на лицевой стороне в драпах и сукне:

а) отсутствует;

б) расположен упорядоченно;

в) расположен хаотично.

5. Прочность шерсти во влажном состоянии:

а) уменьшается;       б) увеличивается;       в) не изменяется.

6. Определите последовательность обработки шерсти:

а) сушка горячим воздухом, разрыхление, очищение, сортировка;

б) сортировка по качеству, очищение, сушка горячим воздухом, разрыхление;

в) сортировка по качеству, очищение, разрыхление, сушка горячим воздухом.

7. Шелковые ткани при раскрое проявляют свойство:

а) сопротивление резанию;                в) скольжение;   
б) прорубаемость;                               г) осыпаемость.

8. Изделия из шерсти стирают:

а) в стиральной машине при температуре  800С;

б) в стиральной машине при температуре  400С;

в) вручную при температуре  800С;

г) вручную при температуре  300С.

9. Прочность натурального шёлка под действием солнечных лучей:

    а) увеличивается незначительно;      в) уменьшается незначительно;

    б) уменьшается значительно;            г) не изменяется.
10. Определите по приведенным признакам вид ткани и впишите в таблицу:
	Фактура поверхности
	Шероховатая матовая
	Шероховатая матовая

	Мягкость
	Высокая
	Средняя

	Сминаемость
	Средняя
	Малая

	Вид обрыва нити
	Ватка
	Кисточка из извилистых волокон

	Горение нити
	Серый пепел, запах жженой бумаги
	Черный шарик, запах жженого пера

	Вид ткани
	1.
	2.


