МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Тест 1. Химические волокна 
1. Сырьем для химических волокон  не являются:

    а) щепа еловая;                                в) продукты переработки нефти;
    б) белковая масса;                           г) газ.     

2. Для производства, каких волокон сырьём служит целлюлоза, получаемая из древесины ели и отходов хлопка?

    а) Натуральных;  
б) искусственных;  
в) синтетических;  
г) минеральных.

3. Преимущество производства тканей из химических волокон:
    а) низкие затраты на производство, возможность получения волокон с заданными свойствами;

б) низкие затраты на производство, безотходное производство химической промышленности;
в) возможность получения волокон с заданными свойствами, экологичес-кая безопасность их производства.
4. К искусственным волокнам относятся:
    а) нитрон;                           в) капрон;                д) ацетатный шелк;    
     б) вискозный шелк;           г) нейлон;                е) натуральный шёлк.
5. Ацетатное волокно получают путем:
     а) переработки нефти и газа;                  б)   синтеза простых веществ;       
    в) переработки хлопковой или  древесной целлюлозы.
6. При формовании химического волокна применяется фильера:    

    а) колпачок, имеющий отверстия;    б) вязкий раствор;      в) фильтр.
   7. Сырьем для производства вискозного волокна служит:     
    а) хлопковая целлюлоза;        в) триацетат;                          
    б) древесная целлюлоза;        г) продукты переработки нефти и газа.
       8. Сырьем для производства синтетических волокон являются:
    а) семенные коробочки однолетнего кустарника хлопчатника;

    б) растворенная щелочью целлюлоза;

в) высокомолекулярные смолы;                         г) отходы древесины.
9. Определите этапы производства химических волокон:
 а) получение прядильного раствора, формование волокна, отделка;
    б) получение волокна, крашение, шлихтование; 

в) прядение нити, кручение нити, отделка.
10. Установите последовательность получения искусственных волокон:
а) получение прядильного раствора;       в) подготовка целлюлозы;

б) вытягивание и обработка нити;           г) формование нити.                                                                                             
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